AVALIAÇÃO IN VITRO DA CITOXICIDADE DA MEMBRANA DE ALUMINA(Al203).  

OBJETIVO: 
O objetivo deste trabalho é fazer uma avaliação in vitro da citotoxicidade da membrana de alumina (Al2O3), utilizando células bastante sensíveis do córtex cerebral de ratos.      


Metodologia:
Mínimo 30 casos ou sítios.

1 - utilizar cultura de células do córtex cerebral(neurônios e células da glia) de ratos, preparadas de fetos de 15-16 dias de gestação (Webster Suiço ou outros).

2 - manter as membranas flutuando no meio de cultura, sem tocar nas células para não haver injúria física.

3 - fazer a avaliação de acordo com a sugestão do laboratório ou por contagem de células alteradas ou mortas  por medição de lactato dehidrogenase liberado pelas células lesadas ou mortas, após 24 horas de exposição à membrana.

4 – Estabelecer a metodologia correta segundo o laboratório. Isto é apenas uma sugestão.
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